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Untersuchungsergebnisse
Cadmium- und Bleildssigkeit

Stick Proben- Dekor Spiegelfiiche  Falihohe
zahl bezeichnung: [dm?) [mm]):
1 Becher Blick ins Meer - >25
1 Becher Glasur beige, Dekor aullen - >25
Neuseeland
1 Schale Herbstwald, Nachtschwarz, - >25
Kalligraphie, beige
1 Teler Neuseeland, Granataplel, Santorin, 573 <25
Camargue, Basalt
UT- Glasur Fiache | Fuil- Blolabgabe | Cadmiumabgabe
~Nr. volumen |
dm? [m] | [mgn |[mgidm| [mgn] | [mgidm7
15236/1 r, Blick ins Meer --- 260 <0.01 - <0.001 -
1523672 mr. beige - 300 <001 p— <0,001 -
15236/3 [Schale - 450 <001 = <0,001 =
15236/4 [Teller 573 300 - <0.001 - <0,0001
" Grenzwerte nach DN 51032 | Hohigeschirr a0 03
Flachgeschir 0.8 0,07
Bewertung

Die untersuchten Gegenstinde entsprechen den Anforderungen der Bedarfsgegenstinde-
Verordnung vom 10.04.1992 sowie der Verordnung VO (EG) Nr. 1935 / 2004.
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